DIN EN ISO 22553-8:2021-11 (D)

Beschichtungsstoffe - Elektrotauchlacke - Teil 8: Abscheideaquivalent (ISO 22553-
8:2020); Deutsche Fassung EN ISO 22553-8:2021
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Anhang A (informativ) Berechnung des Abscheidedquivalents in Abhangigkeit von der Masse
mittels der praktischen oder theoretischen Trockenfilmdichte nach ISO 3233-2 oder
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