DIN EN 927-2:2023-02 (D)

Beschichtungsstoffe - Beschichtungsstoffe und Beschichtungssysteme fiir Holz im
AuBenbereich - Teil 2: Leistungsanforderungen; Deutsche Fassung EN 927-2:2022

Inhalt Seite
| 00D 0 0 =TTl 1 LT V0 o0 o 3
00 1T 13 L 5
1 ANWendungsbhereich..... i ———————————————————— 6
2 NOTIMAtiVe VEIWeISUINZEIN ...cuceureiscsesesassmsssssssssssssssesssssssssssssssesssssssssssssssesssas e s sms s s smsas s s sms s se s as e sms s e smssssesenes 6
3 3= o 7
4 Leistungspriifungen — Prifprofile...... s 7
5 UDErblicK GIDET i€ PrilfUm.....ccucesusessssessssessssessssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssassssassassssssssssssssssssssssssssssssnas 9
51 30 Q=3 10T g L o 9
LT T V13 31T 0 U 9
LS00 T T3 T 140 L g L) 1<) . 9
5.1.3 BewitterungsbediNGUNEEN .......ciimim s ———————— 10
5.1.4 Freibewitterung — ANdere SUDSIIate... ... 10
5.1.5 Freibewitterung - Anderes ProbenstilCK........mmmsssssssssssssssssssss s ssssssssssssssssssaes 10
5.2 Vorhandene Prifverfalren.... . ssssssssssasss 10
5.2.1 WasserdurchlasSigKeit ......cummmmmmmmmmmmmssmssssssssssssssssssss s s s sssses 10
5.2.2 Kinstliche BeWItteIrUNG....ccoumumsmsmsrssmsmsessmsmsmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssnssssnsssssns 11
LST00S T U 2 11T £ 1 010 11
5.2.4 Haftfestigkeit unter nassen Bedingungen (Doppel-Kreuzschnittpriifung)..........nn. 11
5.2.5 Haftfestigkeit unter nassen Bedingungen (Abreif3priifung) ... 11
L0 T =] T Yol 11
L300 A ' 1050010 11 o 12
LT S T UV 1 11 10 LT 1) 12
LT070° TR Yol 11 7 o3 00 o1 U 12
5.2.10 ZugeigenSCRAtON. ...t eSS 12
5.2.11 VerformbDarKeit ... s e s R s 12
5.2.12 Verfirbung durch Holzinhaltsstoffe..........immmmmmmmsssssss————n" 12
5.2.13 Pilz- UNd ALGENWUCKS ... s s a s R e e R e s 12
6 Zusammenfassung der Priifverfahren und Berichtsvereinbarung.........cummmmmmnmn 13
7 Angabe der Ergebnisse und Konformititsanspruch — Anwendungsbereich und

BerichtSVereinNbartung. ... s s sssas s sessassass 13



		2024-05-08T18:21:23+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




