DIN EN 13523-10:2024-06 (D)

Bandbeschichtete Metalle - Priifverfahren - Teil 10: Bestandigkeit gegen UV-
Strahlung mit Leuchtstofflampen und Kondensation von Wasser; Deutsche Fassung
EN 13523-10:2024

Inhalt Seite
| 10D 0 02T Tl 1 LT V20 a0 ) o 5
1 Anwendungsbereich..... i ——————————————————_— 7
2 NOIMALIVE VEIWEISUINZEI ...c.ucucmimsaressessssessssssssssssssssssssss s ssssss s sss s s e s as e s R R SRR R RA SRR R R AR R R R R R AR R AR AR R R SR RS 7
3 3= o 7
4 KUrzbesSChreibUung ... s s s s 8
5 Gerate UNd Prilfmitlel ... s s ses 8
6 ProbenalMe..... s ————————————————————— 8
7 50 00T 07 1) 0] B o) 8
8 DUrcChfllNIUNG e ———— 9
8.1 |22 01 00 o o1 11 ) o 9
8.2 Kalibrierung und Aufrechterhaltung der Kalibrierung.........ummmmmmmsmsssssssssmn 9
8.3 Auswertung der ProDeNKOIPET .....c.cuiisisimsssssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssassnns 9
9 N 1 1 10
10 o 1 VA L] L0 10
11 o0 0101 o4 10

LS o 00 0 40042 11



		2026-06-11T05:28:00+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




