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DIN EN ISO 6923:2024-09 (D) 
 
 
Beschichtungsstoffe - Bestimmung des Gehaltes an monomeren Diisocyanaten in 
Beschichtungsstoffen und ähnlichen Produkten mittels 
Hochleistungsflüssigkeitschromatographie mit Ultraviolettdetektion (HPLC-UV) (ISO 
6923:2023); Deutsche Fassung EN ISO 6923:2024 
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