DIN EN ISO 11909:2026-06 (D)

Bindemittel fiir Beschichtungsstoffe - Polyisocyanatharze - Allgemeine Priifverfahren
(ISO 11909:2025, korrigierte Fassung 2026-04); Deutsche Fassung EN ISO
11909:2025

Inhalt Seite
EUTOPAiSCRES VOIWOT T .ciiiuiiinsmsaisssnssissssnssssssnssssssssnsssassssssssassssssassssssssassssssssas sess sasas sesssas sess sasas sesssas nss sassssesssas snsssassnsssasasss 5
20 a0 ) o 6
1 ANWenduUNgSDEreiCh. ..o ————————————————————— 8
2 V0D o 4 T U e e R ) 8
3 2T o4 i 8
4 Eigenschaften und Priffverfahren..... s 9
Anhang A (normativ) Bestimmung des Isocyanat (NCO)-Gehaltes (Massenanteil an

L0 L0z 0B U g1 1) =) ) 10
A1l Kurzbeschreibung.......sssssss s 10
A.2 e ] 14 T 10
A3 L L 10
A4 PrODENANIME. ... SRR s 11
A.5 DUFChfUINIUNG .t e e e e e R e e R e e 11
A.6 Angabe der ErgebniSse ... ssssssssssssssssssssssasssassasssssnsss 11
A7 o0 0 VA 1] L0 ) 12
A.8 o0 3107 ) ool L 12
Tabellen
Tabelle 1 — Eigenschaften und Priifverfahren ... 9
Tabelle 2 — Priifbedingungen zur Bestimmung des Gehaltes an nichtfliichtigen Anteilen.........c.coceunenens 9
Tabelle A.1 — Einwaage der Probe und zulissige Abweichung zwischen den Ergebnissen .........c.eueue. 11

Tabelle A.2 — PraziSioNSAateN.....iiciiiiiiiiiisiieiissiissiissssssssssssssnsssssssssssssssssssssnssssssssssnsssnssss sassssnsssnsssnsans senssnsssnsssnssn 12



		2026-06-20T15:25:44+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




