DIN EN ISO 11124-7:2026-05 (D)

Vorbereitung von Stahluntergriinden vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen
und verwandten Erzeugnissen - Festlegungen fiir metallische Strahimittel - Teil 7:
Kantiges Strahimittel aus Chromhartguss (ISO 11124-7:2025); Deutsche Fassung EN
ISO 11124-7:2026
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