
 
 - 1 -

DIN EN ISO 12944-8:1998-07 (D) 
 
 
Beschichtungsstoffe - Korrosionsschutz von Stahlbauten durch 
Beschichtungssysteme - Teil 8: Erarbeiten von Spezifikationen für Erstschutz und 
Instandsetzung (ISO 12944-8:1998); Deutsche Fassung EN ISO 12944-8:1998 
 
 
Inhalt            Seite 
 
 
1 Anwendungsbereich ......................................................................................................................3 
 
2 Normative Verweisungen ..............................................................................................................3 
 
3 Definitionen .....................................................................................................................................4 
 
4 Verfahren zum Erarbeiten einer Spezifikation für Erstschutz oder Instandsetzung ...............5 
 
5 Inhalt einer Spezifikation ...............................................................................................................6 
 
Anhang A (informativ) Allgemeine Angaben für eine Spezifikation von Beschichtungs- systemen 

für Erstschutz und Instandsetzung ............................................................................................14 
 
Anhang B (informativ) Kontrollflächen .......................................................................................................15 
 
Anhang C (informativ) Schema für den Planungs- ablauf von Erstschutzarbeiten ...............................18 
 
Anhang D (informativ) Schema für den Planungs- ablauf von Instandsetzungsarbeiten .....................19 
 
Anhang E (informativ) Einteilung der Umgebungs- bedingungen -- Checkliste ....................................20 
 
Anhang F (informativ) Beispiel einer einfachen Projekt-Spezifikation ....................................................21 
 
Anhang G (informativ) Empfohlenes Formblatt für eine Spezifikation für Beschichtungssysteme -- 

Erstschutz .....................................................................................................................................24 
 
Anhang H (informativ) Empfohlenes Formblatt für eine Spezifikation für Beschichtungssysteme -- 

Instandsetzung 25 Anhang I (informativ) Empfohlenes Formblatt für einen Bericht über 
den Ablauf der Beschichtungsarbeiten und über die Bedingungen beim Beschichten ......26 

 
Anhang J (informativ) Empfohlenes Formblatt für einen Abschlußbericht über 

Korrosionsschutzarbeiten ...........................................................................................................27 
 
Anhang K (informativ) Empfohlenes Formblatt für einen ausführlichen Prüfbericht über den 

Zustand eines vorhandenen Beschichtungssystems einschließlich des Erfordernisses 
von Instandsetzungsarbeiten .....................................................................................................30 

 


		2024-05-17T23:30:08+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




