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Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - Bestimmung der Abreißfestigkeit von 
außenseitigen Wärmedämm-Verbundsystemen (WDVS) (Schaumblock-Verfahren); 
Deutsche Fassung EN 13495:2002 
 
 
Inhalt            Seite 
 
 
Vorwort  ...........................................................................................................................................................3 
 
1 Anwendungsbereich ......................................................................................................................4 
 
2 Normative Verweisungen ..............................................................................................................4 
 
3 Begriffe, Symbole und Einheiten ..................................................................................................4 
3.1 Begriffe ............................................................................................................................................4 
3.2 Symbole und Einheiten .................................................................................................................4 
 
4 Prinzip .............................................................................................................................................5 
 
5 Gerät und Prüfmittel .......................................................................................................................5 
5.1 Prüfgerät .........................................................................................................................................5 
5.2 Betonplatte ......................................................................................................................................5 
5.3 Schaumblöcke ................................................................................................................................6 
5.4 Klebstoff ..........................................................................................................................................6 
5.5 Holzplatte ........................................................................................................................................6 
5.6 Zugprüfmaschine ...........................................................................................................................6 
 
6 Probenkörper ..................................................................................................................................6 
6.1 Herstellen der Probenkörper .........................................................................................................6 
6.2 Anzahl der Probenkörper ..............................................................................................................6 
6.3 Konditionieren der Probenkörper .................................................................................................6 
 
7 Durchführung .................................................................................................................................7 
7.1 Prüfbedingungen ............................................................................................................................7 
7.2 Prüfverfahren ..................................................................................................................................7 
7.3 Berechnung und Angabe der Ergebnisse ...................................................................................7 
 
8 Genauigkeit der Messung .............................................................................................................7 
 
9 Prüfbericht ......................................................................................................................................7 
 


		2026-05-18T11:11:01+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




