
DIN EN ISO 4628-4:2004-01 (D)
Beschichtungsstoffe_- Beurteilung von Beschichtungsschäden_- Bewertung der Menge und der Größe 
von Schäden und der Intensität von gleichmäßigen Veränderungen im Aussehen_- Teil_4: 
Bewertung des Rissgrades (ISO_4628-4:2003); Deutsche Fassung EN_ISO_4628-4:2003
 

   - 1 -

Inhalt

Seite

Vorwort ............................................................................................................................................................... 2
1 Anwendungsbereich............................................................................................................................. 4
2 Normative Verweisungen..................................................................................................................... 4
3 Begriffe .................................................................................................................................................. 4
4 Bewertung ............................................................................................................................................. 4
5 Auswertung ........................................................................................................................................... 5
6 Prüfbericht............................................................................................................................................. 6
Anhang A (informativ)  Beispiele für Arten von Rissen .................................................................................. 9
Anhang ZA (normativ)  Normative Verweisungen auf internationale Publikationen

mit ihren entsprechenden europäischen Publikationen................................................................. 18


		2026-05-13T22:30:55+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




