DIN EN ISO 4628-8:2005-05 (D)

Beschichtungsstoffe - Beurteilung von Beschichtungsschaden - Bewertung der
Menge und der GrofRe von Schaden und der Intensitat von gleichmafigen
Veranderungen im Aussehen - Teil 8: Bewertung der von einem Ritz ausgehenden
Enthaftung und Korrosion (ISO 4628-8:2005); Deutsche Fassung EN ISO 4628-8:2005
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