
 

   - 1 -

DIN EN ISO 20567-2:2007-01 (D) 
 
 
Beschichtungsstoffe - Prüfung der Steinschlagfestigkeit von Beschichtungen - Teil 2: 
Einzelschlagprüfung mit geführtem Schlagkörper (ISO 20567-2:2005); Deutsche 
Fassung EN ISO 20567-2:2006 
 
 
Inhalt            Seite 
 

Vorwort ................................................................................................................................................................3 
Einleitung ............................................................................................................................................................4 
1 Anwendungsbereich .............................................................................................................................5 
2 Normative Verweisungen .....................................................................................................................5 
3 Kurzbeschreibung.................................................................................................................................5 
4 Geräte und Prüfmittel............................................................................................................................5 
5 Probenahme...........................................................................................................................................6 
6 Probenplatten ........................................................................................................................................6 
7 Durchführung.........................................................................................................................................8 
8 Auswertung............................................................................................................................................9 
9 Präzision...............................................................................................................................................10 
10 Prüfbericht ...........................................................................................................................................11 
Anhang A (normativ)  Kalibrierung des Gerätes ............................................................................................12 
 
 
 
Bilder 
 

Bild 1 — Prüfgerät (Ansicht des Schlagkörpers) ............................................................................................7 
Bild 2 — Schlagkörper .......................................................................................................................................8 
Bild 3 — Darstellung der Messergebnisse.......................................................................................................9 
Bild 4 — Beispiele für Schädigungen.............................................................................................................10 
Bild A.1 — Breite des Eindruckes im Kalibrierstandard ..............................................................................12 
 


		2026-05-13T03:43:05+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




