DIN EN 15458:2007-10 (D)

Beschichtungsstoffe - Laborverfahren fur die Priifung der Wirksamkeit von
Filmkonservierungsmitteln in einem Beschichtungstoff gegen Algen; Deutsche
Fassung EN 15458:2007
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