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Asphalt - Prifverfahren fur HeiBasphalt - Teil 44: Bestimmung der Rissausbreitung

mittels Halbzylinder-Biegeversuch; Deutsche und Englische Fassung prEN 12697-

44:2017

Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 44: Crack propagation

by semi-circular bending test; German and English version prEN 12697-44:2017
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