
 

   - 1 -

E DIN EN 12697-42:2019-09 (D/E) 
Erscheinungsdatum: 2019-07-26 
 
Asphalt - Prüfverfahren - Teil 42: Fremdstoffgehalt in Ausbauasphalt; Deutsche und 
Englische Fassung prEN 12697-42:2019 
 
Bituminous mixtures - Test methods - Part 42: Amount of foreign matter in reclaimed 
asphalt; German and English version prEN 12697-42:2019 
 
 
Inhalt            Seite 
 

Europäisches Vorwort ....................................................................................................................................................... 3 
1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................................ 4 
2 Normative Verweisungen .................................................................................................................................. 4 
3 Begriffe .................................................................................................................................................................... 4 
4 Kurzbeschreibung ................................................................................................................................................ 5 
5 Geräte und Materialien ....................................................................................................................................... 5 
6 Probenvorbereitung ............................................................................................................................................ 5 
7 Durchführung ........................................................................................................................................................ 6 
8 Angabe der Ergebnisse ....................................................................................................................................... 7 
9 Prüfbericht ............................................................................................................................................................. 7 
10 Präzisionsdaten .................................................................................................................................................... 7 
Anhang A (informativ)  Menge an Fremdstoffen in feineren Fraktionen ........................................................... 8 
A.1 Allgemeines ............................................................................................................................................................ 8 
A.2 Geräte und Materialien ....................................................................................................................................... 8 
A.3 Probenvorbereitung ............................................................................................................................................ 8 
A.4 Durchführung ........................................................................................................................................................ 9 
A.5 Angabe der Ergebnisse ....................................................................................................................................... 9 
A.6 Prüfbericht ............................................................................................................................................................. 9 
 


		2024-05-03T21:20:07+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




