E DIN EN 12697-7:2020-12 (D/E)

Erscheinungsdatum: 2020-10-30

Asphalt - Priifverfahren - Teil 7: Bestimmung der Raumdichte von Asphalt-
Probekorpern mit Gamma-Strahlen; Deutsche und Englische Fassung prEN 12697-
7:2020

Bituminous mixtures - Test methods - Part 7: Determination of the bulk density of
bituminous specimens by gamma rays; German and English version prEN 12697-
7:2020
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