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Prufverfahren fiir Zement - Teil 16: Sulfatbestandigkeit - Quadratische
Prismenmethode; Deutsche und Englische Fassung prEN 196-16:2026

Methods of testing cement - Part 16: Sulfate resistance - Square prism method,;
German and English version prEN 196-16:2026
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