DIN EN 12697-6:2007-10 (D)

Asphalt - Priifverfahren fur HeiBasphalt - Teil 6: Bestimmung der Raumdichte von
Asphalt-Probekorpern; Deutsche Fassung EN 12697-6:2003+A1:2007

Inhalt Seite
2o T T o T 3
1 N A TT=T g T 1T 4 Yo T o XY (=Y [ o R 6
2 NOrmative VErWEISUNQGEN ........coiiccieciiiiiiissscsssceressssssssssssmsses s s sssssssssmsssesssssssssssnnennessssanssssnnsnensssssssnnnns 6
3 7= [ PSSR 6
4 KUurzbeschreibung ... 6
5 1 1= = 1= o S 7
5.1 Yo = 4 =T 4 - 7
5.2 Zusatzliche Materialien fiir das Verfahren mit umhiilltem Probekorper ...............uu......... 7
6 (7= -1 ST 7
6.1 N Lo 1= 1 1= 1 4 U= SO 7
6.2 Zusatzliche Gerate fiir das Trockenverfahren, das SSD-Verfahren und das Verfahren

Mit UMAUIEEM ProbekOrper ........ s 8
6.3 Zusatzliche Gerate fiir das SSD-Verfahren ... 8
6.4 Zusatzliche Gerate fiir das Ausmessverfahren ... s 8
7 ProbegroRen und Probebehandlung.............iiiiiiiccccciecmrini s sccscssse s ss s sssss s e s e s s s ssnms s e e ss s s nnns 8
8 ProbeVvorber@ituUNg ... s nnnnnn 8
9 [ LB 2 111 o] U 13 T SRR 8
9.1 N ] o 1= 1 7= 4 = RO 8
9.2 Verfahren A: Raumdichte — troCKenN ..........coooiiiiimmmmiiiincceerrr s 9
9.3 Verfahren B: Raumdichte — gesattigte Oberflache, trocken (SSD) ........cccccciircricccicciiccnnns 9
9.4 Verfahren C: Raumdichte — umhiillter Probekorper ... e 9
9.5 Verfahren D: Raumdichte durch Ausmessen
10 7Y = o3 11U o T PN 10
10.1 Verfahren A: Raumdichte — troCKeN ......... .. 10
10.2 Verfahren B: Raumdichte — SSD ......... e 10
10.3 Verfahren C: Raumdichte — umhillter Probekorper ..........ccooiiiiiiiireeeeeeeeeeee 11
10.4 Verfahren D: Raumdichte durch AuSmMEeSSen ..........ccevveeiieeieeeieeereeeeeeee e ennenne 11
g VR 3 BAY/ 114 To T =Yo7 =Yl o o oY1 o] o o =T 1
10.4.2 Rechteckiger ProbeKOIPET ..........ccocciiiiiiiirerirrrmeerrssssmee s s s sssme e e s s sme e s e s s sms e e e s s smme e e s s s smmn e e e s s smmnens 12
11 Prazision des Verfahrens ............oooiiiiicsiiirncsce e s s ssss s s s s e e s sme e s smn e s s s s e e s smme e e s smmn s s smmnenas 12
11.1  Wiederholprazision (derselbe Beobachter — dieselbe Prifeinrichtung)............ccceeennnn. 12
11.2 Vergleichsprazision (verschiedene Beobachter — unterschiedliche

e UL 1= 4 LT3 o1 0T Vo 1= o ) 12
12 o T oY= o] PN 13



Anhang A (informativ) Grundsatzliche Hinweise zur Auswahl des Priifverfahrens fiir die
Bestimmung der Raumdichte von verdichtetem Asphalt
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