
 

   - 1 -

DIN 18168-2:2008-05 (D) 
 
 
Gipsplatten-Deckenbekleidungen und Unterdecken - Teil 2: Nachweis der 
Tragfähigkeit von Unterkonstruktionen und Abhängern aus Metall 
 
 
Inhalt            Seite 
 

Vorwort ............................................................................................................................................................3 
1 Anwendungsbereich .........................................................................................................................4 
2 Normative Verweisungen .................................................................................................................4 
3 Begriffe ...............................................................................................................................................4 
4 Unterkonstruktionen aus Metall.......................................................................................................4 
4.1 Allgemeines .......................................................................................................................................4 
4.2 Versuchsdurchführung.....................................................................................................................4 
4.3 Auswertung der Versuche................................................................................................................4 
4.4 Prüfzeugnis ........................................................................................................................................5 
5 Abhänger und Verbindungselemente aus Metall...........................................................................5 
5.1 Allgemeines .......................................................................................................................................5 
5.2 Versuchsdurchführung.....................................................................................................................6 
5.3 Auswertung der Versuche................................................................................................................6 
5.4 Prüfzeugnis ........................................................................................................................................6 
6 Überwachung der Werkstoffeigenschaften und Abmessungen...................................................7 
7 Geltungsdauer der Prüfzeugnisse...................................................................................................7 
 


		2026-07-03T05:36:15+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




