
 
 - 1 -

DIN EN 12350-10:2010-12 (D) 
 
 
Prüfung von Frischbeton - Teil 10: Selbstverdichtender Beton - L-Kasten-Versuch; 
Deutsche Fassung EN 12350-10:2010 
 
 
Inhalt            Seite 
 
 
Vorwort  ...........................................................................................................................................................3 
 
1 Anwendungsbereich ......................................................................................................................5 
 
2 Normative Verweisungen ..............................................................................................................5 
 
3 Kurzbeschreibung ..........................................................................................................................5 
 
4 Geräte ..............................................................................................................................................5 
4.1 L-Kasten ..........................................................................................................................................5 
4.2 Lineal oder Messband ....................................................................................................................7 
4.3 Behälter ...........................................................................................................................................7 
4.4 Wasserwaage ..................................................................................................................................7 
4.5 Abstreichlineal ................................................................................................................................7 
 
5 Untersuchungsprobe .....................................................................................................................7 
 
6 Durchführung der Prüfung ............................................................................................................7 
 
7 Prüfergebnis ...................................................................................................................................8 
 
8 Prüfbericht ......................................................................................................................................8 
 
9 Wiederholpräzision und Vergleichpräzision ...............................................................................9 
 
Literaturhinweise ...........................................................................................................................................10 
 


		2026-06-22T02:19:40+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




