
 

   - 1 -

DIN EN 1110:2011-03 (D) 
 
 
Abdichtungsbahnen - Bitumenbahnen für Dachabdichtungen - Bestimmung der 
Wärmestandfestigkeit bei erhöhter Temperatur; Deutsche Fassung EN 1110:2010 
 
 
Inhalt            Seite 
 

Vorwort ................................................................................................................................................................3 
Einleitung ............................................................................................................................................................4 
1 Anwendungsbereich .............................................................................................................................5 
2 Normative Verweisungen .....................................................................................................................5 
3 Begriffe ...................................................................................................................................................5 
4 Kurzbeschreibung .................................................................................................................................6 
5 Prüfeinrichtung......................................................................................................................................6 
6 Probenahme...........................................................................................................................................6 
7 Prüfkörpervorbereitung ........................................................................................................................6 
8 Prüfverfahren .........................................................................................................................................7 
8.1 Vorbereitung für die Prüfung ...............................................................................................................7 
8.2 Bestimmung der Wärmestandfestigkeit bei einer festgelegten Temperatur ..................................7 
8.3 Bestimmung der Wärmestandfestigkeitsgrenze................................................................................7 
9 Berechnung der Ergebnisse, Auswertung und Präzision des Prüfverfahrens...............................7 
9.1 Wärmestandfestigkeit ...........................................................................................................................7 
9.2 Wärmestandfestigkeitsgrenze .............................................................................................................7 
9.3 Präzision des Prüfverfahrens...............................................................................................................8 
9.3.1 Allgemeines ...........................................................................................................................................8 
9.3.2 Wiederholpräzision ...............................................................................................................................8 
9.3.3 Vergleichpräzision.................................................................................................................................8 
10 Prüfbericht .............................................................................................................................................8 
Literaturhinweise..............................................................................................................................................10 
 


		2024-05-21T21:27:48+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




