DIN EN 1110:2011-03 (D)

Abdichtungsbahnen - Bitumen

bahnen fur Dachabdichtungen - Bestimmung der

Warmestandfestigkeit bei erhohter Temperatur; Deutsche Fassung EN 1110:2010

Inhalt Seite
72 e T o 3
T =T 1T T 4
1 N VY71 4 Lo 0T 4 Vo T o 7= o =T 1o o PP 5
2 NOIrmative VEIrwWeISUNGEN .......oceeeiiiiieiiiecicececimeiemememnnnnssssnssnnssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnsnsnsnnnns 5
3 7T |4 PSSR 5
4 QT T4 0T o7 T =] o 10 5 T 6
5 L 1 =Y 10T o] 41 g T PSSP 6
6 ProbenaiMe ... R annn 6
7 PrifkorpervorbereitUng ......ccccceeeiiiiiniiniir s ——— 6
8 o T Y=Y - 4T =Y o 7
8.1 Vorbereitung flr die Prifung ........cccooccieiiiinin s 7
8.2 Bestimmung der Warmestandfestigkeit bei einer festgelegten Temperatur .........ccccoooiiiiiciiiinns 7
8.3 Bestimmung der Warmestandfestigkeitsgrenze.........cccccccniiiimiiiciinns s, 7
9 Berechnung der Ergebnisse, Auswertung und Prazision des Priifverfahrens................ccccceeees 7
9.1 WarmestandfestigKeit .......ccvuiiiiiiciiiriiirr e nnn e e e s nnnnn e s 7
9.2 WarmestandfestigkeitSgrenze ... e anm e e e e nnnn e s 7
9.3 Prazision des PriufverfaRrens...... ... e 8
L2 TR TR T V1 [ =Y 5 1= 1 5 == 8
(& 2 2 AT/ T F=T 5 0 Yo 1] - 4 T3 e o SR 8
L& T T T V=1 o [ T=YTed g o - V.4 = T ) o TSR 8
10 T 0= e P 8
LiteratUrhiNWEISE.........co e mn e e s e mn e e e e e s e s samnne e e e e sa e s nmnnn e e e e aannan 10



		2026-06-28T14:10:41+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




