DIN EN 772-18:2011-07 (D)

Prufverfahren fur Mauersteine - Teil 18: Bestimmung des Frostwiderstandes von
Kalksandsteinen; Deutsche Fassung EN 772-18:2011

Inhalt Seite
72 e T o 3
1 AnNwendungsbereiCh ... ——————————— 4
2 NOrmative VErwWeISUNGEN .......ooeeeeiiiieiiiiiecececicecemememnssnsnssnsssssnnnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnsnsnsnnnns 4
3 QT T4 oY== o7 T =] o 10 5 T 4
4 8531 o ] =SS 4
5 L 1 =TT o] 41y T PSSR 4
6 Vorbereitung der ProbeKOIPEer ...t isscsssssrss e s s sssssssssss e s e s ssssssssmssn s s s e s ssssssssnsnssenssssssnnnnnnnees 4
6.1 Probenahnme........ceiiiiiiri e 4
6.2 Probekorper fiir die Frost-Tau-Wechsel-Prifung .........ccccccnnimimmnnininsss s s 5
6.3 Probekorper fiir die Druckfestigkeitsprufung .........ccccccimiinniini 5
7 Durchfilhrung der Prifung .......ccccoiciimiiiisi s s s s s sss s e 5
8 Auswertung der Ergebnisse.........cccciiiiiiiinir 6
9 T 0= o 6
Anhang A (informativ) Wesentliche technische Anderungen in dieser Europiischen Norm

gegeniiber der vorhergehenden AuSgabe.........cciiiiiiicccieceiini e mnn e 7



		2026-06-11T05:25:35+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




