
 

   - 1 -

DIN 18129:2011-07 (D) 
 
 
Baugrund, Untersuchung von Bodenproben - Kalkgehaltsbestimmung 
 
 
Inhalt            Seite 
 

Vorwort ............................................................................................................................................................3 
1 Anwendungsbereich .........................................................................................................................4 
2 Normative Verweisungen .................................................................................................................4 
3 Begriffe ...............................................................................................................................................4 
4 Bezeichnung ......................................................................................................................................4 
5 Versuchsgrundlagen.........................................................................................................................5 
6 Probe...................................................................................................................................................5 
7 Geräte .................................................................................................................................................5 
7.1 CO2-Gasometer .................................................................................................................................5 
7.2 Weitere Geräte ...................................................................................................................................7 
8 Durchführung.....................................................................................................................................7 
8.1 Probenvorbereitung ..........................................................................................................................7 
8.2 Gesamtkarbonatgehalt......................................................................................................................7 
8.3 Näherungsweise Bestimmung des Kalzit- und Dolomitanteils ....................................................8 
9 Auswertung........................................................................................................................................8 
10 Angabe der Ergebnisse ....................................................................................................................9 
Anhang A (informativ)  Anwendungsbeispiele ...........................................................................................10 
 


		2026-07-01T22:46:23+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




