
 

   - 1 -

DIN EN ISO 10545-16:2012-05 (D) 
 
 
Keramische Fliesen und Platten - Teil 16: Bestimmung kleiner Farbabweichungen 
(ISO 10545-16:2010); Deutsche Fassung EN ISO 10545-16:2012 
 
 

Inhalt            Seite 
 

Vorwort ................................................................................................................................................................ 3 
1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................. 4 
2 Normative Verweisungen ..................................................................................................................... 4 
3 Begriffe ................................................................................................................................................... 4 
4 Kurzbeschreibung ................................................................................................................................. 5 
5 Prüfeinrichtung ...................................................................................................................................... 5 
6 Durchführung ......................................................................................................................................... 5 
6.1 Prüfkörper .............................................................................................................................................. 5 
6.1.1 Vergleichskörper ................................................................................................................................... 5 
6.1.2 Prüfkörper .............................................................................................................................................. 6 
6.1.3 Vorbereitung .......................................................................................................................................... 6 
6.2 Durchführung der Prüfung ................................................................................................................... 6 
7 Berechnungen und Auswertung der Ergebnisse ............................................................................... 6 
7.1 Berechnungen ....................................................................................................................................... 6 
7.1.1 CIELAB-Farbmaßzahlen........................................................................................................................ 6 
7.1.2 Berechnung der Komponenten der CMC-Farbabstände ................................................................... 6 
7.1.3 Berechnung des CMC-Farbabstands, ∆Ecmc ..................................................................................... 6 
7.2 Auswertung der Ergebnisse ................................................................................................................. 6 
8 Prüfbericht ............................................................................................................................................. 7 
Literaturhinweise ................................................................................................................................................ 8 
 


		2026-04-25T19:42:56+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




