DIN EN 572-4:2012-11 (D)

Glas im Bauwesen -

Basiserzeugnisse aus Kalk-Natronsilicatglas - Teil 4: Gezogenes

Flachglas; Deutsche Fassung EN 572-4:2012

Inhalt Seite
72 e T T o 3
1 ANWendungsbereiCh ... ——————————— 4
2 NOrmative VEIrwWeISUNQGEN .......ccoeviiiiiiiiiiiecececnmecnmememnmnmsnnnnnssssnnsnsnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnsnsnsnnnns 4
3 7T | PSSR 4
4 Anforderungen an die@ MaBe........c..cciiiiiccircerirriii s sssee e e e s s s sssssn e e e s ss s s s s ssnnn e e e e e se s s s mnmn e e e e e nssnnnnnnnees 5
41 [0 1T - 5
g g T V| [ = 4 =Y o T =t 5
T €1 =1 g T o 13T 1 6
4.2 Lange, Breite und Rechtwinkligkeit...........ccccvviiiiiiiiin e, 6
5 Anforderungen an die Qualitat.............ccociiiiiiiiiiini i ————— 6
5.1 AlIGEMEINES ...t 6
5.2 Beobachtungs- und Messverfahren ... 7
5.2.1 Optische Fehler von gezogenem Flachglas .........ccccciviiiiniimiiisis s 7
E 30 R ST 13T T =0 =Y o - 7
5.3 A8 F- L= T T8 =Y o] = S 8
6 BEZEICHNUNG ... s s s s s s s s ssssssssssssssssssssnnnsnsnnnnnsnnnnnnnnnnn 9
LiteratuUrNiNWeISe.......ceeiiiirc it 10



		2026-06-24T09:12:59+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




