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Hochbau - Dichtstoffe - Priifverfahren zur Bestimmung des Fadenzugs (ISO
11527:2010)

Inhalt Seite
Nationales VOrWOIt........coiiiiiir s anr e e 3
Nationaler Anhang NA (informativ) Literaturhinweise .........cccociiiiiiiiinniin e, 4
1 N V=T 4 Lo L0 0T T o 7= o =T 1o o P 5
2 NOrmative VErweiSUNQGEN ........ceeeeiiiiiiiiicicecececememnmnnsnnsssssnsnnnnnnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnssnsnnnnn 5
3 7= | SR 5
4 LT T4 077 o7 T =1 o 11 o T 5
5 L 1 L= 1T T2 100 oV SR 5
5.1 Zugpriifmaschine oder dhnliches Gerat zum Messen einer Abstandsidnderung............ccccuuu.e. 5
5.2 8T T - 5
5.3 BERNAILEN .t ———————— 6
6 Vorbehandlung ..o ————————— 6
7 Herstellung der ProbeKOrpPer........ouceiiiinieimmiisiri s sissss s s s s s e s nne s 6
8 Durchfihrung der Prifung ........cccouciiminimisisssssss s s s s s ssane s 6
9 Darstellung der ErgebnisSSe........ccuveiiiiiniimieir s s 7
10 PriufberiCht .......ooiiiicir i ——————— 7



		2026-05-13T16:48:11+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




