
 
 
 
DIN EN 28394:1991-05 (D) 
 
Hochbau; Fugendichtstoffe; Bestimmung der Verarbeitbarkeit von 
Einkomponentendichtstoffen (ISO 8394: 1988);  
Deutsche Fassung 
 
 
 
Inhalt  Seite  
 
 
Nationales Vorwort.............................................................................................................................................1 
 
Zitierte Normen ...................................................................................................................................................1 
 
Internationale Patentklassifikation ...................................................................................................................1 
 
Entstehungsgeschichte .....................................................................................................................................2 
 
Erklärung.............................................................................................................................................................2 
 
1 Zweck und Anwendungsbereich .......................................................................................................2 
 
2 Verweisungen auf andere Normen ....................................................................................................2 
 
3 Definitionen..........................................................................................................................................2 
 
4 Grundzüge des Verfahrens ................................................................................................................2 
 
5 Geräte ...................................................................................................................................................2 
 
6 Vorbehandlung der Behälter ..............................................................................................................2 
 
7 Vorbereitung der Behälter ..................................................................................................................2 
7.1 Steife Kartuschen mit aufgesetzter Drüse........................................................................................2 
7.2 Steife Kartuschen ohne aufgesetzte Drüse ......................................................................................2 
7.3 Tuben 
 
8 Durchführung.......................................................................................................................................2 
 
9 Prüfbericht ...........................................................................................................................................3 
 

    - 1 - 
 


		2026-06-17T13:14:39+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




