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Bauholz fiir tragende Zwecke - MaBe, zulassige Abweichungen; Deutsche Fassung

EN 336:2013

Inhalt Seite
72 e T T o 3
T =T T T 4
1 N VY71 4 Lo BT g Vo T o 7= o =T 1o o R 5
2 NOIrmative VErwWeISUNGEN .......oceeviiiiiiiiiecicececemecnmemnnssnnssssnsnsnnnnssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnnsnsnsnsnnnns 5
3 7T | PSSR 5
4 Mafe fiir Bauholz fiir tragende ZWECKE .........cceeiiiiiicciicecirireiiscscsssese e s s s ssssssssss e s ss s s sssms s s e e s sssnssnnnns 5
4.1 Allgemeines .............. AR AR s 5
4.2 MaRanderungen bei Anderungen der Holzfeuchte ...........cccoomiiiiiiccccccecmrre s ccssese e 6
4.3 Zulassige Querschnittsabweichungen..........cccciciinc e ———— 6
44 Zulassige LANGeNabWeiChUNGEN .........ccciiiiiiiiier s e 6
5 Messung der HolzfeUuChte.........ccciiiiiiiinii i 6
LI =Y T T 1= o = 7



		2026-06-16T12:44:40+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




