DIN CEN/TR 14245:2015-01 (D)

Zement - Leitlinien fur die Anwendung der EN 197-2 Konformitatsbewertung;
Deutsche Fassung CEN/TR 14245:2014

Inhalt Seite
7o T T o T 4
Einleitung zu diesen Leitlinien ... 5
2o T T o T 6
1 ANWendungsbereiCh ... ——————————————— 7
2 NOrMAative VErWeISUNQGEN ......oicciieiiiieiri i s sass s s s s s s ams e s s e s n s s ann e s nnnans 7
3 ==Y | = 8
4 Werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller..........ccoooincccci e 1
4.1 WX e T=T 4 aT=YTaT=3072N 0 o] o L=T T T 4 Vo =) o LSS 1
30 e B (e ¢ 0= o 1 PN 1
4.1.2 WerksqualitatshandbUCh...........ccccoiiiiici e —————— 1
4.1.3 Vorgaben der Werks- bzw. Geschaftsleitung .........cccccoiviimiinniinni e 14
4.1.4 DokumentatioNSSYSteM.......ccoiiiiiiiiiiiir i ————— 15
4.2 Interne QUAlItAtSIENKUNG .....coviiiiiiiiiiiir e 16
4.21  ProzeSSIENKUNG .....cociiiiiiiiieisiiies iR 16
4.2.2 MessuNG UNA Prifung........ccoceiiimmiiisiiss s s ssss s s s ssss s s sms s s ssms e s 18
4.2.3 Handhabung, Lagerung, Verpackung und Versand ...........ccccoiiciiimmmmminnnicnnemmnns s 19
4.3 Interne Uberwachungsprifungen VON ProbeN...........ccceeeeeesrnenerssasesessssesesssssssssssssssssssssssesessnns 20
4.3.1 Probenahme Und Priifung ........ccccoiiieeiminceeiicccce e e s sssme e sme e s s e s sms e s s ms e e s s smme s s same e e s smmne s 20
4.3.2 KorrekturmaBnahmen ... 21
4.3.3 Mess- und Priifeinrichtungen fiir die internen Uberwachungsprifungen ..........ccocceoveerrrerrsinnnnne 22
4.3.4 QualitatsaufZeiChNUNQGEN..... ... e 22
5 Aufgaben der Produktzertifizierungsstelle ... 22
5.1 Y| 1= 5 1= T =N 22
5.2 Laufende Uberwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen

ProduktionSkontrolle ... 23
5.21  UberwachungSaufgaben.............occcueurueeeueeeeesec et sesesesasssasssssssasss s s s s s e e e e ssesssssssssens 23
5.2.2 Haufigkeit der UDEIWACKUNG........ccccceereeeeireeeereresesesesas e sesesas e sesssassesesasssssssssssssenssssssssnssessssssensssnsen 24
L0 T = - T 1 1 - 24
5.3 Auswertung der Ergebnisse der internen Uberwachungspriifungen von Proben............c..cc...... 24
L W SN £ V2= o 0 T Eo T o F=T oY =Y o S 24
5.3.2 Anzahl und Zeitraum der AUSWEITUNQGEN .........cciiiccciimemmreiiissssssmereresssssssssmsessssssssssssnssssssssssssssnnsenees 24
5.3.3  UberprifungSZEIitratum ........ccccceeiiieeiiiuciiiaeieseesssesassessssesssssssessssessssessssssssssssssssssssssesssssssssessssssssssssnnes 25
5.3.4 Auswertung der PrifergebnisSse.........ccocciiiiiiiiiiiiininci s 26
L T = 7= o e o 1 - 28
5.4 Fremdiiberwachungsprifungen von Proben, die im Werk bzw. Herstellerdepot

enthommen werden, sowie Feststellung des Produkttyps.........ccccuviimiiiiisnnnisnenneenians 28
L I o e ¢ Y- 4 = o T 4T 28
5.4.2 ANnzahl der Proben ...t s e 28
5.4.3 Eigenschaften und Priifverfahren...............o e c e e 29
L S ¥ {1 T 29
5.4.5 Auswertung der PrifergebniSse.........ccccooirirriiminnirrrrc e s e e 30
5.4.6  BeriCRLE ..ot 30
L Yy AR =1 T 11010 Yo E=3 o (13 {01 Yo =Y o PSSR 30
5.5 Erstiiberwachung des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle ............ccccccerrrrnnnees 31
5.5.1 Uberwachung @iNes NEUEN WEIKS ..........cccceueererrrereresssisseesssssessssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssssnsaens 31
5.5.2 Uberwachung eines bestehenden WETKS ............cccovecreeurieneressnesessessssessssesesssssssssssssssssssssssassssssens 32
5.5.3 Bewertungskriterien fiir die Produktionseinrichtungen...........ccccccoiiiiiinni e, 32
5.5.4 Bewertungskriterien flr Laboratorien...........ccccciimiiiininiii s 33



E T T T = 1= 4 o 31 = 33

5.6 Bewertung der Prifergebnisse wahrend des Anfangszeitraums............cccoooomimiiiiicciiiicnnnnienees 33
5.6.1  ANfaNgSZEitrauM........cciiiiiiiiiiii i ——————— 33
5.6.2 Auswertung der PrifergebnisSse ..o s 33
LR T = - T - 33
6 MaRnahmen bei Nichtkonformitat..........ccccccoiirriminecr e e e e 34
6.1 MaRnahmen, die der Hersteller ergreifen mMuss ...........cccccciiiriinccccssscses s ssnne e ee s 34

6.2 MaBnahmen, die die Produktzertifizierungsstelle ergreifen muss ... 34
6.2.1 Infolge der laufenden Uberwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen
Produktionskontrolle (siehe 5.2) und der Auswertung der Ergebnisse der internen

Uberwachungsprifungen (SIENE 5.3)........ccccceurueceireenerirereese s e sesessssesesesassssesssss e e s sasassssssssssssns 34
6.2.2 Infolge der Auswertung der Ergebnisse der Fremdiiberwachungspriifungen von Proben,

die im Werk bzw. im Herstellerdepot entnommen wurden (siehe 5.4 und Anhang A) ................. 35
7 Verfahren fiir die Zertifizierung der Leistungsbestidndigkeit des Produkts durch eine

(0] 0 B o F= T T [T o L=TS =Y | 36
8 Bescheinigung der Leistungsbestindigkeit des Produkts und

KonformitatskennzeiChNUNG ... s nr e s msn e e e e e s s mnn e e e e en s nnnns 37
8.1 Ausweisung der Leistungsbestandigkeit des Produkts...........ccccccmiiiiiciimmmnerinssccsseceeeesessssssssneenns 37
8.2 Leistungsbestandigkeitsbescheinigung fiir das Produkt ...........cccccmmiiiicccciemmrinn s ccceeeeeee e 37
9 Anforderungen an Auslieferungsstellen. ... ————_— 39
9.1 Allgemeing ANfOrderUNGeN.........ci i sn s nn e s e 39
9.2 Aufgaben des Zwischenhandlers..........cocciiiiiinin s ——— 39
9.21 MaRnahmen zur Sicherung der Zementqualitat ..........c.cccccmrniiiiinnin e ———— 39
9.2.2 Bestéatigungspriifungen von Proben, die an der Auslieferungsstelle entnommen wurden ........ 40
9.3 Aufgaben der unabhangigen Stelle .........oo e 40
9.3.1 Laufende Uberwachung, Bewertung und Evaluierung der MaBnahmen zur Sicherung der

Zementqualitédt und der Bestatigungspriifungen ...........ccoocoiiiirecimrescsee e 40
9.3.2 Fremdiiberwachungspriifung von Proben, die an der Auslieferungsstelle entnommen

LT =T Y 40
(& JRC T T AT I8 £ (=Y i 7=1 o (=30 =801 £-Ted =TT 0] Vo 1= o P 40
Anhang A (normativ) Bewertung der Reprasentativitit und der Genauigkeit der Priifergebnisse

der 28-Tage-Festigkeit.........coouriiiiniiiiir i ————— 43
A1 | o =T 4 = g =S 43
A.2 Beriicksichtigte Gruppen von Prifergebnissen.........ccccoccminrimminmnssese e 43
A3 BewertungsverfaRren..........iiiii i —————— 43
N B N 13 ] = (T ' N 43
N Y 4 o o - 43
A.3.3 Beurteilung, ob die Gruppen A und B zur selben Grundgesamtheit gehéren (Uberpriifung

E= 101 o e 071 4 B= 1T 04 T=] 1= ][] o SR 44
A.3.4 Vergleich zwischen den Gruppen B und C zur Uberpriifung der Genauigkeit der internen

Uberwachungspriifungen (Uberpriifung auf Priiffehler) .........ccoveeneeerieeenseneeseesesessesessesessessssenns 45
A.3.5 Putz- und Mauerbinder......... e smsn s smn e e s a s nme e e e e e s s n s nnnne 45
N T I o U= e ==Y 3 0= | N 45
Anhang B (informativ) Verfahren fiir die Bescheinigung der Leistungsbesténdigkeit von Zement....... 46
Anhang C (informativ) Vergleich der Terminologie nach der Bauproduktenrichtlinie (BPR) und

der Bauproduktenverordnung (EU-BauPVO)............ccooiriieermmirsssrerrssmeessssmse e ssssmse s sssssns e sssssms e s snsanes 47
LiteratUrhiNWEISE .......coi i ams e e e e s Ea e amn e e e e e e e e R n e e e e s 48



		2024-05-18T01:01:41+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




