
 

   - 1 -

DIN EN ISO 10545-13:2017-04 (D) 
 
 
Keramische Fliesen und Platten - Teil 13: Bestimmung der chemischen Beständigkeit 
(ISO 10545-13:2016); Deutsche Fassung EN ISO 10545-13:2016 
 
 

Inhalt            Seite 
 

Europäisches Vorwort ....................................................................................................................................................... 3 

Vorwort .................................................................................................................................................................................. 4 

1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................................ 6 

2 Normative Verweisungen .................................................................................................................................. 6 

3 Begriffe .................................................................................................................................................................... 6 

4 Kurzbeschreibung des Verfahrens ................................................................................................................. 6 

5 Wässrige Prüflösungen ....................................................................................................................................... 6 
5.1 Haushaltschemikalien ........................................................................................................................................ 6 
5.2 Schwimmbadsalze ................................................................................................................................................ 6 
5.3 Säuren und Laugen .............................................................................................................................................. 6 
5.3.1 Geringe Konzentrationen (L) ............................................................................................................................ 6 
5.3.2 Hohe Konzentrationen (H) ................................................................................................................................ 6 

6 Geräte ....................................................................................................................................................................... 7 

7 Probekörper ........................................................................................................................................................... 7 
7.1 Anzahl der Probekörper .................................................................................................................................... 7 
7.2 Größe der Probekörper ...................................................................................................................................... 8 
7.3 Vorbereitung der Probekörper........................................................................................................................ 8 

8 Durchführung ........................................................................................................................................................ 8 
8.1 Anwendung der Prüflösungen ......................................................................................................................... 8 
8.2 Bestimmung der Klasse ...................................................................................................................................... 9 
8.2.1 Allgemeines ............................................................................................................................................................ 9 
8.2.2 Übliche Klassifizierung ....................................................................................................................................... 9 
8.2.3 Alternative visuelle Klassifizierung ............................................................................................................... 9 

9 Prüfbericht ...........................................................................................................................................................10 

Literaturhinweise .............................................................................................................................................................14 
 


		2026-07-04T00:44:34+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




