DIN EN 12274-3:2018-05 (E)

Slurry surfacing - Test methods - Part 3: Consistency

Contents Page
LT e oY== T4 T o] =T o 3
1 £ o o o - OSSR 4
2 Normative references ... ————————————— 4
3 Y o o = 1 = 1 {0 RS 4
4 0T o= o 11 5
5 EXPression of reSUlLS ... e 6
6 IS5 = o T o 6
7 g = o L= T o 6



		2024-04-28T11:11:22+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




