DIN EN 12467:2018-07 (D)

Faserzement-Tafeln - Produktspezifikation und Prifverfahren; Deutsche Fassung EN

12467:2012+A2:2018

Inhalt Seite
D00 Ta00 0 TR 4 LT 0] a0 o . 5
1 AnwendungsbereiCh. ... ———————————————————_—_———r———————_—_—" 6
2 NOIrmative VEIrWeISUNZEI ..o iiciieismsmssssssssississsssssssssssss s sssssss s s s s s s s s e s s s 6
3 BEGIIff@ o A 7
4 Symbole und ADKUIZUNZEN ... s s s ssassnasananass 8
5 B 0100 a0 123 0 Yo 9
5.1 AlZEIMEINES ... A AR RS R R R R ES 9
5.1.1  ZUSAINIMNENISEEZUIG c.vvurucrsesassesessssssmsssssssssssssssessssssssesssssssssssssssesssassssssssss sesssassssesesss sessmssnsesEsRs S SR SRR R SRR E R RS SRR RER R RS 9
5.1.2 Aussehen und Oberflichenbeschaffenheit.........ccouiiinnn————— 9
5.2 L b T A 1) o1 10
5.2.1  AllGEIMEINES e A AR RS 10
LI - U 1) o - 10
LS00 T (U1 ) (0 5 10
LI TR € U7 (1) o (I O 10
LS 1 U 1) o (= 10
LT ST € 100 =3 17 ot 1 0] 0 1) o 10
5.3 Mafie und zulidssige MaflabWeiChUNGEN ... 11
5.3.1  AllGEIMEINES e A RS R AR S R S 11
5.3.2 Nennmafie fiir Linge und Breite ... 11
L0 20 S 1 ) T € 11
5.3.4 Zulidssige Abweichungen der Nennmae.......oounmmmmsssssssssssssssss 11
5.3.5 Zuldssige Abweichungen der FOIM....ccummmmmmmmsmsssssssssssssssssssssssss s 12
5.4 Physikalische Anforderungen und Eigenschaften ... 13
LS SV 1) 14 =Y 0 0 L 13
LS 72 20 4 s ol 1 o 13
5.4.3 FeuchtedeNNUNG ... s R e e 13
5.4.4 Mechanische Eigenschaften — Biegefestigkeit (MOR) — Elastizititsmodul (MOE)...........ccceeeenu. 13
5.4.5 Wasserundurchlissigkeit fiir die Kategorien A, Bund D ..., 14
5.4.6 Wasserdampfdurchlassigkeit fiir die Kategorie D ... 14
5.5 Anforderungen an die DauerhaftigKeit ... ———————————— 15
5.5.1  AllGEIMEINES ...ciiiiiiiiiisi RS R AR R R S 15
5.5.2 Frost-Tau-Wechsel-Priifung bei den Kategorien A, B und D ..o 15
5.5.3 Wirme-Regen-Wechsel-Priifung bei den Kategorien A und Bi............cocesinmsmsmsnsmsnsmnssssmsmsssssssssssnas 15
5.5.4 Warmwasserpriifung bei den Kategorien A, B, C UNd D......icnisnmsnmsmsnsmsssmsssssssssssssssssssssssssssssssans 15
5.5.5 Nass-Trocken-Wechsel-Priifung bei den Kategorien A, B, Cund D ... 15
5.6 Brandeinwirkung und Sicherheit.......ccocmmmmmssss———————" 15
5.6.1 Brandverhalten ... s s R A R s 15
5.6.2 Freisetzung gefihrlicher Stoffe.........ccoinnnn s ————————— 15
5.7 ProduKtinfOormation ... s s 16
6 Bewertung und Uberpriifung der LeistungsbestindigKeit — AVCP .......cccouernmemsmmessesssrsssessesans 16
6.1 AlLGEIMEINES ...ucucucrirsisrsisiss s e E SRR AR AR AR R AR AR AR E AR RS RS EE SRR RERE SRR AR AR AR AR AR RS 16
6.2 210 50 o) LD 16
T T V1 =) 1 1= 1 T 16
6.2.2 Priifproben, Priifung und KonformitatsKriterien.......sss. 18
LS00 TR o o 18 {0 7)o (ol 1 18



6.3 Werkseigene Produktionskontrolle (WPK) ...
6.3.1  AllZEIMEINES. ...t RS
LS00 T V41 {0 o ) o1 o)
6.3.3 Produktspezifische ANfOrderungen........—————————————
6.3.4 Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle.........cccusnsssssniasnsans
6.3.5 Laufende Uberwachung der werkseigenen ProduktionsKontrolle ..........eermessessesssesnees
6.3.6 Vorgehensweise bei ANAEIUNZEN ........wuresesssrssessssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssesssssssssssassssees
6.4 Uberpriifung einer Lieferung fertiggestellter PrOAUKLE ..........ocumrmmesmmessmessessssssessessssssssssssssssssnes
7 50 g U iT4] 21 1) (=)
7.1 B 1) 10 =) 1 LT
7.2 Priifungen der Maf3e und der geometrischen Eigenschaften..........cummmmmmmmssmns
7.2.1 Vorbereitung des ProbeKOIPETS ...t sssssssssssssasssssasssass
7.2.2  PrifeiNriChtung .
775 TR 1) ol 0 V111 o o
7.2.4 Angabe und Auswertung der Ergebnisse........csssssssssssssssssaans
7.3 Priifung der physikalischen Gebrauchstauglichkeit und Eigenschaften..........ccoviiiniiininisininnns
7% TR0 T 00 1 ) (ol 1L,
7.3.2 Mechanische Eigenschaften — Biegefestigkeit — Elastizititsmodul (Biegemodul) .........c.ceonunnus
7.3.3 Priifung auf WasserundurchlassigKeit........ccosssssssssssssssssssssssssssas
7.3.4 WasserdampfdurchlasSiKeit ...
7.3.5  WarmWaSSEIPIUUING ...ccuouusrsrsssmsmssssmsssmssssmssssssssssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssnssssssssssseses
7.3.6 Nass-Trocken-WechSel-Priifung..........cumssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssass
7.3.7 Priifung der Feuchtedehnung.........ssssss
7.4 Priifungen auf Verhalten unter klimatischer Beanspruchung.......ccccummmmmsmmsmsmsmns
7.4.1 Frost-Tau-WechSel-Prifung ...
7.4.2 Warme-Regen-Wechsel-Prifung.......sssssssssssssssssssssass
7.5 Priifung zum Brandverhalten...... s
7.5.1 Tafeln, die die Anforderungen der Klasse A1 zum Brandverhalten ohne Notwendigkeit
einer Prifung erflllen ... s s ssssssess
78T 5 U 1= o I ] o
8 Kennzeichnung, Etikettierung, Verpackung........cummmmmmmmssssssssssssssssssssss
Anhang A (normativ) Annahmestichprobenpriifung.......—————————

Anhang B (normativ) Statistisches Verfahren fiir die Bestimmung der entsprechenden

B.1
B.2

B.3
B.4

B.5

C1
C.2
C3
C.4
C.5
C.6

»Nass“-Werte oder revidierter ,Trocken“-Anforderungswerte fiir das Bruchmodul bei
Anwendung des Priifverfahrens auf trockene Probekérper oder bei Priifung vor der

Beschichtung im Rahmen von Qualitatskontrollen .........—————
DUrchflNIUNG ..

Bestimmung der Korrelation zwischen den Priifergebnissen fiir die nassen und die
troCKenen ProbeKOIPET ..uimsmssmmsmsssssssssssassssssssssssssssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssnssssssssnsssnssssnsnssssnses
Bestimmung der Regressionsgeraden ...
Bestimmung eines Wertes fiir die ,Nass“-Priifung aus einem durch , Trocken“-Priifung

123 0T T L) (L) 1T o
Bestimmung des fiir die ,Trocken“-Priifung festgelegten Mindestwertes x4, der dem in

diesem Dokument fiir die ,Nass“-Priifung festgelegten Mindestwert y 4 entspricht.................
Anhang C (normativ) Priifverfahren zur Bestimmung des Feuchtedehnungskennwertes von
Faserzement-Tafeln..... s s s
1) 14 1= 1 T
QD4 0T Tud 11 40 1011 .
PrifeinriChtung ... s
Vorbereitung der ProbeROIPEr ......cccommmsmmmmmmsmmsssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseses
Durchfilhrung der Prifung ... s sssassssssasas
Berechnung der ErgebniSSe ... ssssssssssssssssssass
o0 11 07 ) ool L,

C.7

Anhang ZA (informativ) Zusammenhang zwischen dieser Europiischen Norm und der

Verordnung (EU) NI. 305 /201 1.t sssssssssssssssssssasssassssssssssssssssssssssnss



ZA.1 Anwendungsbereich und mafdgebende Merkmale..........coninnmimnsmnsnssmmmsmmss s 55
ZA.2 System der Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit (AVCP; en:

Assessment and Verification of Constancy of Performance).......cummmmmmsmsmsmsmsmssmss 56
ZA.3 Zuordnung der Aufgaben zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit

7 00 56
LIteratUrNINWEISE vt e RS e EEEA R AR R R R AR R RS 59



		2026-04-28T23:47:04+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




