DIN EN 12350-8:2019-09 (D)

Prufung von Frischbeton - Teil 8: Selbstverdichtender Beton - SetzflieBversuch;
Deutsche Fassung EN 12350-8:2019

Inhalt Seite
| 000 0 0BT LT Y0 o) o o 3
1 AnwendungsbereiCh. ... ————————————_———_———_—_—_———_— 5
2 NOIrmative VEIrWeISUNZEI ..o ssssssssssss s s s s s s s s s 5
3 BEGIIff@ o 5
4 KUrzbeSChrelbDUNE... .o s e s ms e s e 5
5 L) - 6
6 UnNtersuChungSProDe.... 8
7 DUFChfUINIUNG cocviiinsisercsmsssssssissnssiss s e R e RS e E AR SRR R R RS 8
8 o0 10 =) o] 1) 0 L 9
9 o0 01T {01 e 9
10 Wiederholprizision und VergleiChprazisSion ... 10
LIiteratuUlNINWEISE ...ttt A AR RS RS REREEEREEER R R R 10



		2024-04-30T12:40:24+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




