DIN EN 12697-19:2020-05 (D)

Asphalt - Priifverfahren - Teil 19: Durchlassigkeit der Probekorper; Deutsche
Fassung EN 12697-19:2020

Inhalt Seite

| 000 0 0BT LT Y0 o) o o 3
1 AnwendungsbereiCh. ... ———————————————————_—_———r———————_—_—" 4
2 NOIrmative VEIrWeISUNZEI ..o iiciieismsmssssssssississsssssssssssss s sssssss s s s s s s s s e s s s 4
3 3= o 4
4 KUrzbeSChrelbDUNE... .o s s e e ms e s s 4
5 Vertikale DUrchlassigKeit ... sssssssssassssssassssssssasss 4
5.1 F N1 14 =) 10 T, 4
5.2 Priifgerit fiir die Bestimmung der vertikalen DurchlassigKeit.........coummmmmmmmmesssn 5
5.3 DUICHIUINTUNG c.veiciistissnsnseissssss s s s e R AR AR R AR SRR AR SRR AR AR SR SRR AR SRR AR R R RS 5
5.4 575 QT o 11 111D 7
6 Horizontale DUrchlassigKelt.. ... s eses 7
6.1 1) 10 =) 10 T, 7
6.2 Priifgerit fiir die Bestimmung der horizontalen DurchlissigKeit.........n. 8
6.3 LD 2o 11 11D o 9
6.4 3723 (=Tl 11111 1 10
7 g 0010 1<) o ol 11
7.1 ALLGEIMEINES ...ucucucrirsiisisissss s e E SRR AR AR AR AR AR RS RS EAE AR AE A E R RE SRR E AR AR AR AR AR AR 11
7.2 Angaben Zum ProbeROTPEr ... s s sas s sssassesssasens 12
7.3 Angaben zur Priifung und zu den ErgebnisSsen ... 12
8 S 7 (0. 12



		2026-05-13T23:41:50+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




