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Baugrund — Untersuchung von Bodenproben — Zustandsgrenzen
(Konsistenzgrenzen) — Teil 2: Bestimmung der Schrumpfgrenze

Inhalt Seite

0 ) 3
1 AnwendungsbereiCh. ... ———————————————————_—_———r———————_—_—" 4
2 NOIrmative VEIrWeISUNZEI ..o iiciieismsmssssssssississsssssssssssss s sssssss s s s s s s s s e s s s 4
3 BegIf e s 4
4 3073 Tl 11010 5
5 L) - 5
6 PrODEMENEGE ... AR 5
7 Vorbereiten der BOAENPIoDE .......ccciimimmsmmimmsmsssssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssassssssassssssssasss 5
8 Durchfiihrung der Untersuchung.......cccuimmeimmsssssssssssssssssssssssssssssssssssss 5
9 N0 L ) o 114, 6
10 Angabe der ErgebniSSe ... s 6
Anhang A (informativ) Anwendungsbeispiel.....ccm————————————— 8
Tabellen

Tabelle A.1 — Ermittlung der SChrumpfgrenze ........c.cucummessmmmsmsmmsmmmsmsssssssssssssssssssss 9



		2026-06-12T06:02:30+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




