DIN EN 12697-42:2021-03 (D)

Asphalt - Priifverfahren - Teil 42: Menge der Fremdpartikel in Ausbauasphalt;
Deutsche Fassung EN 12697-42:2021

Inhalt Seite
| 000 0 0BT LT Y0 o) o o 3
1 AnwendungsbereiCh. ... ———————————————————_—_———r———————_—_—" 5
2 NOIrmative VEIrWeISUNZEI ..o iiciieismsmssssssssississsssssssssssss s sssssss s s s s s s s s e s s s 5
3 BEGIIff@ o A 5
4 KUrzbeSChrelbDUNE... .o s s e e ms e s s 6
5 Gerite UNd Materialien.... s ————————————— 6
6 Probenvorbereitung...... s ————————————— 6
7 10 1000001 ¥ 10 0 0 7
8 Angabe der ErgebRiSSe .....couummsmmmmsmsissssmssssssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssssssssssssasssssssssssssassssensss 7
9 50 01T {0 1) e 8
10 50 A T (] 1 o b L) 8
Anhang A (informativ) Menge an feineren Fremdstoffen. ... 9
A1l ALLGEIMEINES ...ocucrrrsirisrs s E RS E AR AR AR AR AR AR R AR AR AR AR AR AR AR AR RS RE RS RS E AR R RS 9
A.2 Gerate UNd Materialien. ... ————————— 9
A3 80 0T 010 0 N0 g 0T o) L 9
A4 1D 1000018 10 0 10
A5 Angabe der ErgebniSSe ... s st nns 10
A.6 50 o100 =3 (ol 1L 10



		2026-06-21T07:23:36+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




