DIN EN 1013-2:1999-03 (D)

Lichtdurchlassige profilierte Platten aus Kunststoff fiir einschalige
Dacheindeckungen - Teil 2: Besondere Anforderungen und Prifmethoden fiir Platten
aus glasfaserverstarktem Polyesterharz (GF-UP); Deutsche Fassung EN 1013-2:1998

Inhalt Seite
Y0 o o

1 AnwendungsbereiCh ... —————————— 4
2 Normative VErweiSUNQGEN .......coiciiiiiiiiiniriiissis s s s s s s sss s s s sss s s s sss s s snsnnn e nnss 4
3 WErKSEOFfe ...ooiieiiiirier i ——————— 4
4 T 1 2= ] 11 ' 3
5 Allgemeine Beschaffenheit ... s e 3
6 BarCoOIl-HAIe .......coiiiii i 3
7 Bestimmung der Bruchfestigkeit .........ccccoonniimiinii s 3
8 Nachweis der OberfliachenbeschiChtung .........ccccoviiiiiinni e —— 4
9 Haftung der OberflachenbeschiChtung ... e 4
10 Einteilung der Prifungen ... .o ccscsrer s s s s e s e s s s sssmn s e s s s s s smmnne e e e s s s nammmn e e e e s 4
11 Profverfalren ... 4
Anhang A (normativ) Bestimmung des Glasfasergehalts liber die volumenbezogene Masse ............... 6



		2026-06-15T15:17:15+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




