
 
 - 1 -

DIN EN 1770:1998-04 (D) 
 
 
Produkte und Systeme für den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken - 
Prüfverfahren - Bestimmung des Wärmeausdehnungskoeffizienten; Deutsche 
Fassung EN 1770:1998 
 
 
Inhalt            Seite 
 
 
Vorwort   ........................................................................................................................................................... 2 
 
1 Anwendungsbereich  ...................................................................................................................... 2 
 
2 Normative Verweisungen  .............................................................................................................. 2 
 
3 Wärmemechanische Analyse  ........................................................................................................ 2 
3.1 Prüfverfahren  .................................................................................................................................. 2 
3.2 Geräte  .............................................................................................................................................. 2 
3.3 Durchführung der Prüfung  ............................................................................................................ 3 
3.4 Berechnung  .................................................................................................................................... 3 
3.5 Prüfbericht  ...................................................................................................................................... 4 
 
4 Alternativverfahren  ........................................................................................................................ 4 
4.1 Prüfverfahren  .................................................................................................................................. 4 
4.2 Geräte  .............................................................................................................................................. 4 
4.3 Durchführung der Prüfung  ............................................................................................................ 4 
4.4 Berechnung des Wärmeausdehnungskoeffizienten  .................................................................. 5 
4.5 Prüfbericht  ...................................................................................................................................... 5 
 
5 Wiederholbarkeit  ............................................................................................................................ 5 
 
Anhang A (informativ) Literaturhinweise  ...................................................................................................... 9 
 


		2024-05-23T20:50:28+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




