DIN 1100-1:2021-09 (D)

Hartstoffe fiir Estrichmortel und Estrichmassen nach DIN EN 13813 - Teil 1:
Anforderungen und Prifverfahren

Inhalt Seite
0 ) 3
1 AnwendungsbereiCh. ... ———————————————————_—_———r———————_—_—" 4
2 NOIrmative VEIrWeISUNZEI ..o iiciieismsmssssssssississsssssssssssss s sssssss s s s s s s s s e s s s 4
3 BEGIIff@ o A 4
4 3 B ) 070 g 0 01 5
5 B 0100 a0 123 0 Yo 5
5.1 AlZEIMEINES ... A AR RS R R R R ES 5
5.2 KOTINZUSAMIMENSEEZUIIG .uciuseiarsesessssssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssessssssssessssssssesmssssesssms s s sesmssssesesmssesesmsssseses 5
5.3 SCRULEAICHTE .. 5
5.4 SChIEIfVEISCRIEIR ... R AR R as 6
5.5 FeStiGROITOI ..o RS 6
5.6 BrandverNalten ... RS 6
6 o0 1 LD 6
6.1 KornzusammenSEetZUNG. ... s s s s s s R s 6
6.2 SCRUTEAICHTE ..ottt 6
6.3 SChIEIfVErSCRIEIS ... —————————————————— 6
6.4 T T 1) 1<) 1 . 7
7 BeZEICHNUNG ... SRR AR e 7
Tabellen

Tabelle 1 — Grenzabweichungen fiir die vom Hersteller angegebene Kornzusammensetzung
L0 LTyl 5 b a0 i T, 5

Tabelle 2 — SchleifverSChIEIf} ... ————————————————————————————————— 6



		2026-04-30T06:52:22+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




