DIN EN ISO 12623:2023-03 (D)

Warmedammstoffe fiir die Haustechnik und fiir betriebstechnische Anlagen -
Bestimmung der Wasseraufnahme bei kurzzeitigem teilweisem Eintauchen von
vorgeformten Rohrdammstoffen (ISO 12623:2022); Deutsche Fassung EN ISO
12623:2022

Inhalt Seite
| 20D 0 0 F= R0l 1 LT V0 o0 o 3
0 0 4
1 ANWendungsbhereich..... i ——————————————————————— 5
2 NOIrmMative VEIrWeISUNGEN ... s s s st snssmsssms s s s s snans 5
3 3= o o 5
4 KUurzbeSChreibung ... ssssssssssssssssssssssssssssss s sssss s 5
5 PrifeinriChtung. .. —————————— 5
6 50 0 07 1) 1) o 7
6.1 Maf3e der ProbeKOIP T ..oiismseisssmsssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssmssssssnssssesssms s sssms s sesnsns s s smsssannses 7
6.2 Vorbereitung der ProbDeROIPer ... s sessssssass 7
6.3 PV V2111 00 U)ol o 0007 5 ) o 1) o, 7
6.4 Konditionierung der ProbeKOIPET ......cccummmmmmmsmmsmsmsmssssmsssmsssssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 8
7 10 11D el 1 00 0D 8
7.1 PrifbedingUNGeN... s ———————— 8
7.2 Durchfilhrung der Prifung.....c.cmmmmmmmmmmsmsmssssssssssssssssssssssssssssssssss s sssssssssssss 8
0 O 1 1 =5 0T D U 8
7.2.2 Verfahren A (ADLropfen) ... ssssssssssssssssassssssssasssss sasssssssssssssssassssssassssssssasasss 8
7.2.3 Verfahren B (Subtraktion der anfinglichen Wasseraufnahme) ........ccoinininssissnsnsnsssnssnnnsnsninsnnns 8
8 Berechnung und Angabe der ErgebniSSe ... 9
9 PraziSion der MeSSUINGEIN .. cuismmmsssmsssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssssssessssssssss st st sb st sess e s sas s as s as s s s e e s nnenes 10
10 PrifDeriCht s e 10
Anhang A (informativ) Beispiele fiir die Berechnung der Lange der ProbeKorper .........ccouermsnsesananns 12
LIiteratuUrNINWEISEe ... AR RS 15



		2026-06-24T11:42:43+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




