
 

   - 1 -

DIN EN ISO 29770:2022-12 (D) 
 
 
Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - Bestimmung der Dicke von Dämmstoffen 
unter schwimmendem Estrich (ISO 29770:2022); Deutsche Fassung EN ISO 
29770:2022 
 
 
Inhalt            Seite 
 

Europäisches Vorwort ....................................................................................................................................................... 3 
Vorwort .................................................................................................................................................................................. 4 
1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................................ 5 
2 Normative Verweisungen .................................................................................................................................. 5 
3 Begriffe .................................................................................................................................................................... 5 
4 Kurzbeschreibung ................................................................................................................................................ 5 
5 Prüfeinrichtung ..................................................................................................................................................... 5 
6 Probekörper ........................................................................................................................................................... 6 
6.1 Maße der Probekörper ....................................................................................................................................... 6 
6.2 Anzahl der Probekörper .................................................................................................................................... 6 
6.3 Vorbereitung der Probekörper........................................................................................................................ 6 
6.4 Konditionierung der Probekörper ................................................................................................................. 6 
7 Durchführung ........................................................................................................................................................ 7 
7.1 Prüfbedingungen .................................................................................................................................................. 7 
7.2 Durchführung der Prüfung ................................................................................................................................ 7 
7.2.1 Allgemeines ............................................................................................................................................................ 7 
7.2.2 Dicke dL ................................................................................................................................................................... 7 
7.2.3 Dicken dF und dB .................................................................................................................................................. 8 

8 Berechnung und Angabe der Ergebnisse ...................................................................................................... 8 
9 Präzision der Messung ........................................................................................................................................ 8 
10 Prüfbericht ............................................................................................................................................................. 8 
 


		2026-06-12T11:30:35+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




