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Asphalt - Prüfverfahren - Teil 41: Widerstand gegen chemische Auftaumittel; 
Deutsche Fassung EN 12697-41:2023 
 
 

Inhalt            Seite 
 

Europäisches	Vorwort	.......................................................................................................................................................	5 

1	 Anwendungsbereich	............................................................................................................................................	6 

2	 Normative	Verweisungen	..................................................................................................................................	6 

3	 Begriffe	....................................................................................................................................................................	6 

4	 Kurzbeschreibung	................................................................................................................................................	6 

5	 Prüfeinrichtung	.....................................................................................................................................................	7 

6	 Lösemittel	und	sonstige	Materialien	..............................................................................................................	8 

7	 Vorbereitung	der	Probekörper........................................................................................................................	8 

8	 Durchführung	........................................................................................................................................................	9 
8.1	 Lagerung	..................................................................................................................................................................	9 
8.2	 Prüfung	....................................................................................................................................................................	9 

9	 Berechnung	und	Darstellung	der	Ergebnisse...........................................................................................	10 

10	 Prüfbericht	..........................................................................................................................................................	11 

11	 Präzision	..............................................................................................................................................................	11 

Literaturhinweise	............................................................................................................................................................	12 
 
 
 
Bilder 
 
Bild	1	—	Beispiel	für	Grundplatte,	Probekörper	und	Zugprüfmaschine	..........................................................	7 

 


		2026-06-19T23:12:57+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




