DIN EN 13416:2023-12 (D)

Abdichtungsbahnen - Bitumen-, Kunststoff- und Elastomerbahnen fiir
Dachabdichtungen - Regeln fiir die Probenentnahme; Deutsche Fassung EN
13416:2023

Inhalt Seite
EUTOPAiSCRES VOIWOT T .coiiuiiinsmiaisssnssissssssssssssssssssssnsssassssssssasssssssssssssssassssssssas sess sasassesssas sess sasas sess sas nss sasas ssssas snsssassnsssasasss 6
EINIEITUNG o AR AR R AR R R AR R SRR AR AR RS 7
1 ANWenduUNGSDEreiCh. ..o —————————————————————— 8
2 V0D o 4 T U e e R ) 8
3 2T o4 i 8
4 Kurzbeschreibung.......sss s 10
5 ProbenentNaNINE. ..ot 10
5.1 AlLGEIMEINES ...ucurucririisnsssissss s e R R SRR AR AR AR RS RS E R ERE R E SRR AR RERE SRR R SRR AR AR R SRR RS 10
5.2 WKP und Erstprifung ... sasssssassmassssssssssssssssnss 10
5.3 3 T =) 0 10
6 Priifstiicke Und PrifKOTPer .....ccimmmimsissssnssissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnses 10
6.1 TemperaturkonditioNIErUNG ... ..o e 10
6.2 0 T £ 01 (o 10
6.3 o o Ui 0] 1) o, 11
7 ProbenentnahmeberiChit... . s ssmsssssasssmssn s assenssanssns samssmsssnssanssnsssns 11
I LT 0 100 g 410 0 ) Y < 12
Bilder

Bild 1 — ProbenentnaliIne......cccccciieiiisiiisiissiississsssss s sssssssssssssssssssssssss sessssssssasss sassssssms sssns nsns sasnssssnssssnssssnssssnsssannss 9
Tabellen

Tabelle 1 — ProbenentNalme ... ... sss s sss s sess sesssssssss ssmsssmssssssnsssnsssnsass senssnsssnssnnssn 10



		2024-05-11T15:53:02+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




