DIN EN 13880-11:2026-05 (D)

HeiR verarbeitbare Fugenmassen - Teil 11: Verfahren zur Herstellung von Asphalt-
Probekorpern zur Verwendung in der Funktionspriufung und zur Bestimmung der
Vertraglichkeit mit Asphalten; Deutsche Fassung EN 13880-11:2026

Inhalt Seite
EUTOPAiSCRES VOIWOT T .ciiiuiiinsmsaisssnssissssnssssssnssssssssnsssassssssssassssssassssssssassssssssas sess sasas sesssas sess sasas sesssas nss sassssesssas snsssassnsssasasss 5
1 Anwendungsbereich.... s —————————————_————— 7
2 NOIMAtiVe VEIWEISUINZEI ...ceciriueeriessrsessssssssssssssssmsssss s s ssssesss s e s s s e e s A e e SA e R R AR R AR R AR R RR R R R R AR R R RS 7
3 3= o 7
4 KUrzbesChreibung.......oiniiiissssssssss s s s s s s 7
5 ) o L, 8
6 ASPhaltmiSCRGUL ... —————— 8
7 Vorbereitung und Konditionierung des Asphaltmischguts.........cn————— 8
8 Vorbereitung des Asphaltmischguts fiir die Verdichtung.........n, 8
9 Herstellung der ASphalt-ProbeKOIPer .....cummmsmssmsmsmsmssmsssmssssssssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseses 9
10 D = o 1) . 9
11 Bericht iiber die Herstellung der Asphalt-ProbeKOrper ... 9



		2026-06-21T05:38:23+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




