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DIN EN 13581:2002-12 (D) 
 
 
Produkte und Systeme für den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken - 
Prüfverfahren - Bestimmung des Masseverlustes von hydrophobiertem Beton nach 
der Beanspruchung durch Frost-Tausalz-Wechsel; Deutsche Fassung EN 13581:2002 
 
 
Inhalt            Seite 
 
 
Vorwort  ...........................................................................................................................................................3 
 
1 Anwendungsbereich ......................................................................................................................4 
 
2 Normative Verweisungen ..............................................................................................................4 
 
3 Symbole ..........................................................................................................................................4 
 
4 Prinzip .............................................................................................................................................5 
 
5 Geräte ..............................................................................................................................................5 
 
6 Herstellung der Proben .................................................................................................................5 
 
7 Behandlung .....................................................................................................................................6 
 
8 Prüfung ............................................................................................................................................6 
 
9 Darstellung der Ergebnisse ..........................................................................................................8 
 
10 Prüfbericht ......................................................................................................................................8 
 
Anhang A (normativ) Grafik der Masseänderung gegen die Zyklen ........................................................10 
 
Anhang B (informativ) Flussdiagramm der Prüfung .................................................................................11 
 


		2024-05-09T11:38:09+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




