DIN EN 12192-1:2002-09 (D)

Produkte und Systeme fiir den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken -
KorngroBenverteilung - Teil 1: Prufverfahren fiir Trockenkomponenten von
Fertigmortel; Deutsche Fassung EN 12192-1:2002

Inhalt Seite
Yo o o 2
1 AnwendungsbereiCh ... ————————— 3
2 Normative VErweiSUNQGEN .......coiciiiiiiiiisiriiiasrs s ssss s s s s sss s s sassss s s s sns s s snsasn e nss 3
3 2= [ - S 3
4 8T -4 oYX o o] =T ] o 10T ' 3
5 =T - 1 4
6 Probenahme und Vorbereitung ..........cccovcimiiniiimniisr s s s 4
7 DUrChfURIUNG ..ot s n e anr e nas 5
71 1o 1= 4 L= T = 5
7.2 SHEDUNG i ————————— 5
7.3 LA - T L84 SRR 5
8 Darstellung der ErgebniSSe ... s s ss s s s s s s s s s s s s s s ss s s s s ssesss s s nessn s s 6
9 Prufbericht ... —————— 6



		2026-06-12T07:26:32+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




