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DIN EN 13286-42:2003-07 (D) 
 
 
Ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische - Teil 42: Prüfverfahren zur 
Bestimmung der Zugfestigkeit hydraulisch gebundener Gemische im indirekten 
Zugversuch; Deutsche Fassung EN 13286-42:2003 
 
 
Inhalt            Seite 
 
 
Vorwort  ...........................................................................................................................................................3 
 
1 Anwendungsbereich ......................................................................................................................5 
 
2 Normative Verweisungen ..............................................................................................................5 
 
3 Begriffe ............................................................................................................................................5 
 
4 Kurzbeschreibung ..........................................................................................................................5 
 
5 Prüfeinrichtungen ..........................................................................................................................6 
 
6 Probekörper ....................................................................................................................................6 
6.1 Herstellung des Probekörpers ......................................................................................................6 
6.2 Form und Maße ...............................................................................................................................7 
 
7 Durchführung der Prüfung ............................................................................................................7 
7.1 Vorbereitung des Probekörpers auf die Prüfung ........................................................................7 
7.1.1 Maße ................................................................................................................................................7 
7.1.2 Masse ..............................................................................................................................................7 
7.1.3 Zulässige Parallelitätsabweichung der Mantellinien ..................................................................7 
7.2 Einbau und Ausrichten der Probekörper .....................................................................................7 
7.3 Aufbringen der Prüflast .................................................................................................................7 
7.4 Aufzeichnung der Daten ................................................................................................................7 
 
8 Angabe der Ergebnisse .................................................................................................................7 
 
9 Prüfbericht ......................................................................................................................................8 
 


		2026-05-12T17:45:26+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




