
 
 - 1 -

DIN 18128:2002-12 (D) 
 
 
Baugrund - Untersuchung von Bodenproben - Bestimmung des Glühverlustes 
 
 
Inhalt            Seite 
 
 
Vorwort  ...........................................................................................................................................................2 
 
1 Anwendungsbereich ......................................................................................................................2 
 
2 Normative Verweisungen ..............................................................................................................2 
 
3 Begriff ..............................................................................................................................................2 
 
4 Bezeichnung ...................................................................................................................................3 
 
5 Geräte ..............................................................................................................................................3 
 
6 Vorbereitung der Bodenprobe ......................................................................................................3 
6.1 Probemenge ....................................................................................................................................3 
6.2 Trocknen .........................................................................................................................................4 
6.3 Zerkleinern der Proben ..................................................................................................................4 
 
7 Durchführung .................................................................................................................................4 
 
8 Auswertung .....................................................................................................................................4 
 
9 Angabe der Ergebnisse .................................................................................................................5 
 
10 Anwendungsbeispiel .....................................................................................................................5 
10.1 Glühverlust eines humosen Sandes ............................................................................................5 
10.2 Glühverlust eines sandigen Faulschlammes ..............................................................................6 
 


		2024-05-18T03:23:52+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




