DIN EN 13286-49:2004-06 (D)

Ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische - Teil 49: Beschleunigte

Quellprufung von mit Kalk und/oder hydraulischem Bindemittel behandeltem Boden;

Deutsche Fassung EN 13286-49:2004

Inhalt Seite
7o T o 3
1 AnwendungsbereiCh ... ————————— 5
2 Normative VErweiSUNQGEN .......coiciiiiiiiiisiriiiasrs s ssss s s s s sss s s sassss s s s sns s s snsasn e nss 5
3 2= [ - S 5
4 8T -4 oYX o o] =T ] o 10T ' 5
5 e 1 =TT o] 10Ty T S 6
6 DUrChfURIUNG ..ooiieiii s an e 6
6.1 Probekorperherstellung ... ——————_— 6
6.2 [IE= Yo T=T T 0 Vo o [=1 gl o ] o X1 o y o - 7
6.2.1 Behandlung nur mit KalK ... s s s 7
6.2.2 Behandlung mit einem hydraulischen Bindemittel oder einem hydraulischen Bindemittel
in Verbindung mit KalK .......coooiiiiiiiiiiiiiiiiiisisisssss s sssss s s s s s s ssss s s s s s s sssssssssssssssssssssssssnssnsnsns 7

6.3 Messung der Ausdehnung der ProbeKOIPEr ........ccoiiiiccciimeemiirinissccssssereess s sssssssssssssssesssssssssnsenes 7
7 AUSWEITUNG ...ceeeeeeeeininnnnnnnnnnnnnssnsssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnsnsnsnnnnn 9
8 Prufbericht ... —————— 9
Anhang A (informativ) Beispiel fiir einen Prifbericht .........cccooiiicmiiniicsie e 10
LiteraturhinWeISe ......ccceiiiiiiiiiin s 1



		2026-07-10T03:50:36+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




