
DIN EN ISO 11600:2004-04 (D)
 
Hochbau_- Fugendichtstoffe_- Einteilung und Anforderungen von Dichtungsmassen 
(ISO_11600:2002); Deutsche Fassung EN_ISO_11600:2003
 
 
 
 

   - 1 -

Inhalt

Seite

Vorwort ............................................................................................................................................................... 2
1 Anwendungsbereich............................................................................................................................. 4
2 Normative Verweisungen..................................................................................................................... 4
3 Begriffe .................................................................................................................................................. 4
4 Einteilung............................................................................................................................................... 5
4.1 Typen...................................................................................................................................................... 5
4.2 Klassen .................................................................................................................................................. 5
4.3 Untergruppen ........................................................................................................................................ 5
5 Anforderungen und Prüfverfahren...................................................................................................... 6
6 Vorlagerung, Prüfverfahren und Trägermaterialien .......................................................................... 9
7 Versagenskriterien................................................................................................................................ 9
7.1 Einleitung............................................................................................................................................... 9
7.2 Versagen von Dichtstoffen der Untergruppe P ............................................................................... 10
7.3 Versagen von Dichtstoffen der Untergruppe E ............................................................................... 10
8 Bezeichnung........................................................................................................................................ 11
9 Prüfbericht........................................................................................................................................... 12
Anhang ZA (normative)  Normative Verweisungen auf internationale Publikationen

mit ihren entsprechenden europäischen Publikationen................................................................. 13

Bilder

Bild 1 � Schematische Darstellung der Einteilung von Fugendichtstoffen für den Hochbau ................. 6
Bild 2 � Schnitte durch den Dichtstoff-Probekörper .................................................................................. 11

Tabellen

Tabelle 1 � Dichtstoffklassen.......................................................................................................................... 5
Tabelle 2 � Anforderungen an Verglasungsdichtstoffe (G) ......................................................................... 7
Tabelle 3 � Anforderungen an Baudichtstoffe (F)......................................................................................... 8
Tabelle 4 � Besondere Prüfbedingungen für Dichtstoffe der Typen F und G............................................ 9


		2026-06-19T05:20:17+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




